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Förord

Skribenterna vill tacka alla som har varit involverade i arbetet. Ett stort tack går till
handledaren Elsebeth Schröder för stöd under arbetets gång. Tack till Petra Maier
för introduktion till magnesiumimplantat, till Wei Tung Lee (Hal) för möjligheten att
besöka ESS och Dmytro Orlov för besök och visning av experiment i hans grupp på
LTH. Tack går även till skaparna av Quantum ESPRESSO, samt öppna AI-tjänster,
som använts för viss förbättring av grammatik, hjälp med kommandon i Latex och för
att hitta källor.



Abstract

Magnesium shows great potential as a material for biodegradable implants for bone
stabilisation. However, due to its high corrosion rate, increasing its corrosion resistance
through alloying or surface treatment is of interest. In this study, density functional
theory (DFT) is used to investigate whether the coating hydroxyapatite (HAp) binds to
a Mg(0001) surface, both with and without alloying, and whether the bond affects the
corrosion resistance. In vacuum, HAp binds to the magnesium surface, and the bond
is further strengthened by zinc alloying and when the top layer consists of magnesium
hydroxide. While reliable results in a simulated water environment were not found, the
results indicate that the bond energy is weaker in water than in vacuum. In vacuum,
the bond energy between HAp and the Mg(0001)-surface increased in the presence
of Na+ ions and decreased in the presence of Cl– ions. A combination of equal parts
Na+ and Cl– increased the calculated bond strength. The bond strength between
multiple layers of HAp and the Mg(0001) surface suggests that too many layers are
less favorable in terms of energy, and that two layers of HAp appear to be an optimal
limit. Future studies could use water molecules rather than a potential field to simulate
a water environment and investigate if the trend in bond strength persists with an
increased number of HAp layers.



Sammandrag

Magnesium visar stor potential att användas som ett material i nedbrytbara implan-
tat för benstabilisering. Då magnesium lätt korroderar är det aktuellt att öka kor-
rosionsmotståndet genom legering eller ytbehandling. I detta arbete används density
functional theory (DFT) för att undersöka om ytbehandlingen hydroxylapatit (HAp)
binder till en Mg(0001)-yta, både med och utan legering, och om det påverkar korro-
sionsmotståndet. I vakuum binder HAp till magnesiumytan, och bindningen förstärks
ytterligare vid zinkdopning samt när det översta lagret består av magnesiumhydroxid.
Trovärdiga resultat i en simulerad vattenmiljö erhölls ej, men indikerar att vatten-
miljön minskar bindningsstyrkan mellan HAp och magnesiumytan. I vakuum ökade
bindningsstyrkan mellan HAp och Mg(0001)-ytan i närvaron av en Na+-jon, medan
närvaron av en Cl– -jon minskade den. När Na+ och Cl– var närvarande i lika mäng-
der band HAp starkare till ytan än utan joner närvarande. Bindningsstyrkan mellan
flera lager av HAp och Mg(0001)-ytan visar att för många lager av HAp är mind-
re gynnsamt energimässigt och att två lager av HAp verkar vara en optimal gräns.
Sammanfattningsvis är nästa steg att undersöka bindningsenergier i ett system som
använder vattenmolekyler istället för ett potentialfält och ifall flera lager av HAp följer
samma trend med ett utökat antal lager HAp.
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1 Introduktion

Implantat har använts i �era sekel för att stabilisera vävnad och kroppsdelar vid frakturer,
samt för att ersätta förlorade strukturer [1]. De vanligaste materialen för implantat är
metaller, keramer och polymerer, där titan och rostfritt stål är de mest förekommande [2].
Eftersom dessa material är stelare än skelett tar de en stor del av belastningen och kan
därmed försvagas snabbt. Detta gör att läkningsprocessen försämras, som i sin tur kan leda
till in�ammation [3]. Metallimplantat kan antingen opereras bort efter 1-2 år eller lämnas
kvar i kroppen [3]. Då skelettet är en av de vävnader som det sker �est operationer på
per år är det av stort intresse att undersöka möjligheten av implantat som inte kräver en
ytterligare operation [3].

Skelettet har en naturlig förmåga att läka sig självt efter skada, men vissa frakturer behöver
ingrepp för att säkerställa en fullständig och korrekt läkning [2]. Under första veckan efter
fraktur renas området genom kroppsliga processer, och blåmärken bildas. För frakturer som
inte behöver stabilisering börjar därefter en reparativ period där mjukt brosk bildas, vilket
sedan ersätts med en förhårdning av skelett. Det sista steget av läkningen är återuppbygg-
naden av skelettets tidigare egenskaper. Denna process kan börja redan tre veckor efter
fraktur, och hålla på i �era år beroende på fraktur, ålder och andra faktorer hos patienten
[2]. Läkningsprocessen för frakturer som kräver stabilisering av implantat är väldigt lik den
för frakturer som läker utan �xering. Skelettet som bildas runt implantatet fungerar som
stabilisering för det och är beroende av implantatets ytkemi. Skelettbildning sker sedan bå-
de från kanten av benbrottet in mot implantatet, och från mitten och ut mot benkanterna,
vilket resulterar i att omogen benvävnad bildas i hålrummet mellan implantat och fraktur.
Denna vävnad ersätts sedan med moget skelett [2]. De vanligaste implantaten som används
idag är benplattor tillverkade av rostfritt stål eller titan. Dessa kan, som tidigare nämnt,
antingen opereras ut efter att frakturen läkt eller lämnas kvar i kroppen. Ett alternativ är
biologiskt nedbrytbara implantat. Magnesium har visat sig vara ett lämpligt materialval
för sådana implantat eftersom magnesiums egenskaper är lika skeletts och metallen bryts
ned efter läkning vilket eliminerar behovet av ytterligare operationer.

Magnesium är nödvändigt för �era biologiska processer i kroppen. Det används exempelvis
för att kroppen ska kunna ta upp och använda vitamin D [4], för att metabolismen ska
fungera och i proteinsyntesen [5]. Det kan även stimulera benläkning genom att osteoblaster,
en cell som tillverkar benvävnad, lättare binder till ytor som innehåller magnesium än ytor
som inte gör det [6]. Magnesium och ben har liknande skjuvmodul och densitet [7]. Dess
mekaniska egenskaper är även mer lika skelettets än de hos både rostfritt stål och titan [3].
Att magnesium är icke-toxiskt i de mängder som utsöndras vid korrosion i kroppen, samt
inte orsakar in�ammatorisk respons [8], i kombination med de skelettliknande mekaniska
egenskaperna, gör det till en lämplig kandidat för ortopediska implantat.

Den höga korrosionshastigheten hos rent magnesium medför två negativa konsekvenser. För
det första korroderar magnesium snabbare än vad skelett läker, vilket gör att implantatet
inte fyller sin funktion. För det andra bildas vätgas och hydroxidjoner när magnesium
oxiderar och reagerar med vatten [3], vilket höjer pH-värdet. Eftersom kroppen består av
ungefär 60 % vatten [9] är oxidering av magnesium svår att undvika. När koncentrationen
av hydroxidjoner stiger kan blodets pH-värde öka från det normala 7,4. Om pH-värdet
överstiger 7,8 kan alkalisk förgiftning uppstå, vilket i sin tur kan leda till vävnadsnekros [3].
För att minska korrosionen av magnesium, och därmed även vätgasproduktionen, kan olika
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legeringar och ytbehandlingar användas. En möjlig ytbehandling är hydroxylapatit (HAp)
som visar potential för att både minska korrosionshastigheten och öka biokompatibiliteten
mellan implantat och kropp [10�13].

Detta arbete använder den kvantmekaniska beräkningsmetodendensity functional theory
(DFT) för att beräkna interaktionsenergier mellan HAp och magnesiumytor både med och
utan zinklegering.

1.1 Syfte

Syftet med detta arbete är att med DFT undersöka hur en ytbehandling av HAp påverkar
korrosionsmotståndet för en magnesiumyta.

För att uppnå syftet formulerades följande frågeställningar:

ˆ Hur väl binder HAp till en magnesiumyta?

ˆ Hur påverkar en magnesium- och zinklegering bindningen?

ˆ Hur påverkas bindningen om delar av magnesiumytan har bildat magnesiumhydroxid?

ˆ Hur ändras bindningsenergin om antalet lager av HAp ökas?

ˆ Vilka e�ekter har positiva och negativa joner i omgivningen på systemet?

ˆ Hur påverkas ovanstående om beräkningen utförs i vatten?

1.2 Etiska aspekter

Studien genomförs litterärt och genom beräkningar, utan fysiska experiment. De resultat
som studien får fram kan förhoppningsvis vara stöd till forskning om framtida biokompatibla
och nedbrytbara implantat där både samhälleliga och etiska aspekter behöver beaktas. Ett
senare steg av framtida studier kommer varain vivo, där implantaten testas i djur. I tidigare
studier har forskare borrat hål i djurets skelett för att placera en magnesiumbit i skelettet
och därefter studera nedbrytningen. Nedbrytningen har, i de �esta fall, studerats genom
röntgenbilder som är tagna med några veckors mellanrum [14]. I andra fall har djuren
avlivats för att ta ut metallen och studera den [15�17]. För att säkerställa att försöken
genomförs så etiskt som möjligt måste diverse lagstiftningar och riktlinjer följas.

Idag används exempelvis titan, rostfritt stål, och keramik för att stötta kroppens vävnad
under läkningsprocessen. Många av de be�ntliga implantaten kan orsaka allergiska reaktio-
ner och riskera att sprida potentiellt skadliga partiklar i och utanför kroppen [18]. HAp och
även magnesium är, i de mängder som avses, icke-toxiskt. Magnesium är inte en radioaktiv
eller cytotoxisk metall, vilket innebär att det överskott magnesium som kommer lämna
kroppen via urinet inte kommer göra någon skada på sjö- och havsliv. Överlag förväntas
magnesiumimplantat ha en positiv inverkan på samhället, med ett minskat antal kirurgiska
ingrepp och färre in�ammationer kring implantat som satts in för att vara permanenta.

Titan är det vanligaste materialet på implantat som används för att stabilisera skelett under
läkningsprocessen. Jämfört med titan har magnesium �era fördelar. Titan är tyngre, dyrare
och mer svåråtkomligt i Europa än magnesium [19, 20], vilket gör att ett skifte från titan
till magnesium kan innebära att antalet lokala arbeten kan öka och transporter minska.
Magnesium är mer lättillgängligt, kostnadse�ektivt och har mindre miljöpåverkan än titan.
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Studien som presenteras här kommer alltså inte omedelbart ha några samhälleliga eller
etiska aspekter att ta hänsyn till men kan leda till framtida studier där dessa aspekter
behöver diskuteras. Som ovan nämnt är vår bedömning att studien främst har positiva
konsekvenser.

2 Teori

Medicinska implantat är strukturer tillverkade av icke-levande material såsom polymerer,
keramer [21] eller metaller [22]. De kan anpassas för speci�ka fall eller massproduceras,
exempelvis i form av skruvar eller plattor, som kan appliceras i många olika situationer [23].
Implantatet kan antingen avlägsnas genom operation eller lämnas kvar i kroppen. För att
undvika ytterligare ingrepp undersöks möjligheten till nedbrytbara implantat. Magnesium
är ett lämpligt materialval eftersom det både är lätt och biokompatibelt. En begränsning
är dock dess höga korrosionshastighet, vilket kan leda till negativa e�ekter på kroppen
och även att implantatet bryts ned innan det fyllt sin funktion. Korrosionshastigheten kan
minskas genom att magnesiumlegeringar eller olika ytbehandlingar används istället för rent
magnesium.

2.1 Magnesiumimplantat

Traditionella implantat, oftast tillverkade av rostfritt stål eller titan, används för att stabi-
lisera skelettet vid frakturer, men kräver ofta en andra operation för att avlägsnas. Magne-
sium har därför uppmärksammats som ett biologiskt nedbrytbart alternativ, då det är lätt,
biokompatibelt och har mekaniska egenskaper som liknar benvävnadens. Ett problem med
magnesium är dess höga korrosionshastighet, vilket gör att implantatet bryts ner innan
frakturen hinner läka helt. För att motverka detta undersöks legeringar och ytbehandlingar
för att förbättra både korrosionsmotståndet och biokompatibiliteten.

2.1.1 Kristallstruktur för magnesium

I fast tillstånd är atomerna i en metall ordnade enligt en speci�k kristallstruktur. Mag-
nesiums kristallstruktur är av typen hexagonal close packed(HCP) som visas i �gur 1.
Kristallstrukturen avgör hur atomerna är positionerade i förhållande till varandra och lig-
ger till grund för hur materialet modelleras i beräkningar. Den minsta enhet som bygger
en kristallstruktur kallas en enhetscell, vilken kan upprepas för att tillsammans utforma en
fullständig kristallstruktur.

Genom att skära en enhetscell i olika riktningar kan man erhålla olika ytor, även kallade
plan, där atomerna är ordnade i regelbundna mönster. Beroende på vilket plan som beaktas
är atomerna olika långt ifrån varandra. För att beskriva hur enhetscellen har skurits används
Millerindex. För HCP-strukturer används traditionellt ett fyrsi�rigt Millerindex, istället för
det tresi�riga som används för kubiska kristallstrukturer. Den tredje si�ran i det fyrsi�riga
indexet är de�nierad som summan av de två första si�rorna, men med motsatt tecken.
Millerindex för hexagonal kristallstruktur �nns i �gur 1.
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Figur 1: Exempel på Millerindex i en hexagonal kristallstruktur [24].

2.1.2 Korrosion av magnesium

I en vattenlösning korroderar magnesium enligt redoxreaktionerna (1)-(3). När implantatet
utsätts för denna miljö genomgår atomerna �era steg i korrosionsprocessen. Magnesium-
atomen joniseras om den överkommer en energibarriär på0; 44 eV. Därefter hydreras mag-
nesiumjonen av tre till fem vattenmolekyler. När jonen frigjorts helt från magnesiumytan
har den format ett Mg � 6 H2O-komplex, vilket resulterar i en total relativ energi på -1,44
eV för systemet [25].

Mg )��� * Mg2+ + 2 e� (1)

2 H2O + 2 e� )��� * H2 + 2 OH � (2)

O2 + 2 H 2O + 4 e� )��� * 4 OH� (3)

När redoxreaktionerna sker bildas magnesiumhydroxid Mg(OH)2, genom

Mg + 2 H 2O )��� * Mg(OH)2 + H 2 (4)

som är mindre reaktivt än magnesium. Korrosionshastigheten påverkas av �era yttre fakto-
rer, såsom �ödet av molekyler vid ytan [26, 27], mekanisk stress [28], omgivningens tempe-
ratur [29] och omgivningens sammansättning [27, 30]. Ytterligare faktorer som påverkar är
ytans sammansättning och eventuella ytbehandlingar. Genom att legera magnesium med
exempelvis zink förändras de elektroniska egenskaperna för ytan, vilket i sin tur påver-
kar de mekaniska egenskaperna och därmed även korrosionshastigheten. [15, 16, 31�35].
Magnesium och zink har elektronegativiteter 1,31 respektive 1,65 enligt Paulingskalan [36].
Elektronegativitet är en egenskap som indikerar reaktiviteten hos ett ämne, och det avgör
hur elektroner i närheten av dessa atomer kommer att bete sig.
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2.1.3 Ytbehandling av magnesium

En av de största utmaningarna med magnesiumimplantat är dess snabba korrosion i krop-
pens miljö [37]. Ett sätt att reglera korrosionshastigheten är att applicera en ytbehandling
på magnesium. Ytbehandlingen fungerar som en barriär mellan magnesium och omgivning-
en, vilket bromsar nedbrytningen som beskrivs i reaktion (4).

Tidigare studier har visat att olika typer av kalciumfosfat kan vara e�ektiva ytbehandlingar
för magnesiumimplantat [10, 11]. I denna studie undersöks hydroxylapatit (HAp) som är en
hexagonal kristallin form av kalciumfosfat med den kemiska formeln Ca5(PO4)3OH [38]. På
grund av sin hexagonala struktur binder HAp väl till magnesium, som också har en hexago-
nal kristallstruktur. Eftersom HAp dessutom är en huvudkomponent i mänsklig benvävnad
[39] har den stor potential som ytbehandling. Den kan både minska korrosionshastigheten
och öka biokompatibiliteten hos magnesiumimplantat [12, 13].

2.2 Density functional theory

Density functional theory(DFT) är en kvantmekanisk beräkningsmetod som möjliggör stu-
dier av olika fysikaliska och kemiska egenskaper, såsom entalpier, entropier och bindnings-
energier hos molekyler och fasta material. Metoden har tillämpats i �era olika sammanhang,
exempelvis för att analysera hur magnesiumytor interagerar med vatten [40] eller för att
undersöka stabiliteten hos magnesium- och zinklegeringar i olika sammansättningar [41].
DFT har även använts för att se hur zinkdopning påverkar väteutvecklingen vid korrosion
[42]. I följande studie används DFT för att beräkna bindningsenergier mellan HAp och olika
magnesiumytor.

2.2.1 Grundläggande kvantmekanik

För att beskriva hur atomer och andra partiklar i samma storleksordning rör sig används
kvantmekanik istället för klassisk fysik. Grunden till kvantmekanik ligger i att partiklar även
beter sig som vågor. Fram tills dess att ett kvantmekaniskt system mäts kan positionen av
en partikel med vågegenskaper inte kännas till. Osäkerheten i position för partiklar innan
mätning ger upphov till en sannolikhetsfördelning av möjliga positioner. Kvantmekanik är
på så sätt ett verktyg för att beräkna sannolikheten att ett visst system be�nner sig i ett
visst tillstånd [43].

En partikel med massam beskrivs med vågfunktionen	( x; t ), som är en funktion av posi-
tion x och tid t. Denna vågfunktion måste uppfylla Schrödingerekvationen

i~
@
@t

	( x; t ) =
�

�
~2

2m
@2

@x2
+ V(x; t )

�
	( x; t ) (5)

där V(x; t ) den potential som partikeln rör sig i och~ är Plancks konstant, med värdet
6; 626 � 10� 34 Js. Hamiltonoperatorn, Ĥ , beskriver ett systems totala energi och utgörs
av summan av rörelseenerginT och den potentiella energinV. Hamiltonianen bildar ett
förhållande med ett systems tillståndj	 i och systemets energiegenvärdenE enligt

Ĥ j	 i = E j	 i : (6)
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2.2.2 Atomens Hamiltonian och Born-Oppenheimer-approximationen

En atom kan beskrivas med hjälp av en Hamiltonian. I en förenklad modell kan atomen
beaktas som en positivt laddad kärna med massaM , kring vilken �era negativt laddade
elektroner med massame rör sig. Hamiltonianen kan beskrivas som summan av de kinetiska
termerna T̂R och T̂r och potentialtermernaV̂R , V̂r och V̂r;R . R-termer relaterar till kärnans
växelverkan ochr -termer kommer från elektroniska faktorer.

Eftersom Hamiltonianen innefattar kärnans och samtliga elektroners rörelser och växel-
verkan, blir den resulterande vågfunktionen en funktion av elektronernas avstånd till varand-
ra och till kärnan.

Då kärnans massa är mycket större än elektronernas, leder ett utbyte av rörelsemängd till att
elektronerna får en mycket högre hastighet än kärnorna. Born-Oppenheimer-approximationen
innebär att den potentiella och kinetiska energin för kärnan kan försummas i jämförelse med
elektronernas energi och deras växelverkan. Detta leder till att vågfunktionen kan separeras
till en nukleär del ' n (R; t) och en elektronisk del n (r ; R) enligt

	( r ; R; t) =
X

	 n (r ; R; t) =
X

' n (R; t) n (r ; R): (7)

Genom att anta att kärnan är orörlig kan elektronernas Hamiltonian de�nieras som

Ĥe m (r ; R) = Em (R) m (r ; R) (8)

där Ĥe = T̂r + V̂r + V̂r;R . Beroende på hur elektronerna är orienterade skapas en viss
potential i rummet, kallad potential energy surface(PES). Genom att använda PES kan
kärnans frihetsgrader bestämmas [44] och vågfunktionen' n (R; t) lösas enligt

i
@
@t

' m (R; t) =
�

T̂R + V̂R + Em (R)
�

' m (R; t): (9)

I DFT reduceras ett system med många elektroner och kärnor till en PES som beskriver
en elektrontäthet istället för faktiska partiklar. När en beräkning påbörjas beräknas syste-
mets energi. Utifrån denna energi optimeras molekylernas positioner i systemet, och en ny
beräkning utförs med den nya kon�gurationen som bas. Denna process upprepas tills en
stabil, lägsta möjliga energi för systemet nås [45, 46].

2.2.3 Simuleringsmiljöer

För att illustrera hur magnesiumytor beter sig i kroppsliknande miljöer simuleras de i
närvaro av vattenlösningar. Istället för att placera enskilda vattenmolekyler i slumpmässiga
positioner används programvarupaketet Environ, som lägger till ett potentialfält baserat på
vattens statiska dielektricitetskonstant [47].

Det är värt att nämna att tidigare forskning som undersöker korrosion för magnesiumytor
med DFT i stor utsträckning har använt vattenmolekyler istället för potentialfält [25, 48].
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2.3 Bindningsenergier

Vid beräkningar i ett program baserat på DFT kan ett systems totala energi erhållas.
För att bestämma bindningsenergier mellan olika magnesiumytor och HAp-beläggningar,
subtraheras de enskilda energierna för magnesiumytanEMg , och HAp-beläggningen,EHAp ,
från den totala energinET OT . Skillnaden � E är bindningsenergin mellan magnesiumytan
och HAp, och ges av

� E = ET OT � EMg � EHAp : (10)

2.4 Tidigare forskning inom området

DFT har tidigare använts för att undersöka bindningsenergier och mekaniska egenskaper för
olika magnesiumlegeringar och HAp. Det har visat sig att både de mekaniska egenskaperna
och bindningsenergierna i materialet förändras när magnesium legeras, exempelvis med zink
[41, 49�51]. Kompositionen av implantatet har även påverkat väteutvecklingen vid korrosion
av magnesium [52, 53]. Simuleringar för magnesiumhydroxidytor har också gjorts, vilket är
relevant för rena magnesiumytor i kroppens miljö eftersom magnesiumhydroxid skapas när
magnesiumytor placeras i en vattenrik miljö [54].

HAp har tidigare studerats som beläggning på titansubstrat, främstin vitro för att undersö-
ka adsorption av HAp på ytor [55] eller korrosionsbeteende. Bindningsenergin mellan HAp
och Mg(0001) har inte undersökts med DFT. Däremot har DFT använts för att undersöka
HAp i vattenlösningar [56], samt för att studera bindningsenergier mellan Mg(0001) och
andra polymerer, såsom aminosyror och peptider [57, 58].

3 Metod

I följande avsnitt beskrivs de metoder som användes för att beräkna bindningsenergier för
olika kon�gurationer av magnesiumytor och HAp. DFT-beräkningar utfördes med Quantum
ESPRESSO (QE) [59�61] som är ett öppenkällkodsprogram baserat på planvågsfunktioner
och pseudopotentialmetoder. Pseudopotentialer används för att approximera kärnans och de
inre elektronernas bidrag, vilket minskar beräkningskomplexiteten. Beräkningarna genom-
fördes antingen i vakuum eller med programpaketet Environ, som simulerar vatten genom
att använda vattnets dielektriska konstant för att beskriva elektriska fält och interaktioner
i systemet.

3.1 Design av struktur

I en input�l speci�cerades all data som ingick i beräkningen. Där angavs antalet atomer,
atomslag, atomslagens egenskaper och varje enskild atoms initiala position ix-, y- ochz-led.
Ett exempel på input�l �nns i appendix. Antalet atomer och deras kon�guration bestämdes
av storleken på det undersökta systemet. Efter att QE genomarbetat en input�l genereras
en output�l som innehåller värden för nya optimerade koordinater, energinivåer och andra
intressanta parametrar.
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3.1.1 Magnesium

För magnesiumstrukturen användes3� 3� 5 magnesiumatomer där antalet atomer ix- och
y-led begränsades av hydroxylapatitens storlek och periodicitet. Iz-led bestod strukturen
av fem lager magnesiumatomer, där de tre nedersta hölls �xerade vid sina ursprungliga
koordinater medan de två översta tilläts relaxera fritt för att minska beräkningskostnaden
vid DFT-beräkningarna. Totalt användes 45 magnesiumatomer i en HCP-struktur i en
(0001)-kon�guration där gitterkonstanterna för x- och y-axlarna i den hexagonala basen
är identiska. Gitterparametrarna A och C de�nierar cellens dimensioner längs respektive
axel. I detta skript är A satt till cirka 9,56 Å vilket motsvarar längden i x- och y-led för
tre magnesiumatomer. För att förhindra interaktion mellan systemet och dess periodiska
upprepning de�nierades C, höjden iz-led, till 36,0 Å.

3.1.2 Hydroxylapatit

Strukturen för HAp-molekylen erhölls från hemsidan Materials Project [62], där även atom-
ernas positioner angavs i form av Wycko�-positioner. För att omvandla dessa till relativa
koordinater hämtades tabellerade omvandlingsekvationer [63]. Ekvationerna användes sedan
i ett Matlab-skript för att beräkna de relativa positionerna. I samma skript omvandlades
de relativa koordinaterna till positioner i Ångström enligt

x = a(~x � ~y sin 30°); (11)

y = b~y cos 30°; (12)

z = c~z; (13)

där (~x; ~y; ~z) betecknar de relativa koordinaterna,(x; y; z) är motsvarande positioner i Ång-
ström ocha; b; cär gitterkonstanterna.

Två olika typer av HAp-strukturer användes: HAp1 som saknar dipolmoment där en hyd-
roxylgrupp är riktad neråt mot magnesiumytan och en hydroxylgrupp är riktad uppåt från
magnesiumytan. HAp2 som har ett dipolmoment har båda sina hydroxylgrupper vända
uppåt från magnesiumytan. Skillnaderna syns i �gur 2.

Figur 2: Till vänster: HAp 1, till höger: HAp 2. HAp innehåller atomerna kalcium (blå), syre (röd),
fosfor (gul) och väte (vit). Notera placeringen på väteatomerna som avgör om HAp är en dipol
eller ej.
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3.1.3 Mg-HAp

För att kombinera magnesiumytan med HAp användes en magnesiumstruktur vars koor-
dinater hade optimerats genom en vakuumberäkning i QE med6 � 6 � 1 k-punkter. De
optimerade koordinaterna från QE:s output�l användes för konstruktionen av Mg-HAp-
strukturen. På motsvarande sätt genomfördes en separat vakuumberäkning för HAp med
samma k-punktsnät där de konvergerade koordinaterna från output�len användes för att
bygga Mg-HAp-strukturen. HAp placerades längsz-axeln så att den lägsta atomen från
HAp positionerades 2 Å ovanför den högsta magnesiumatomen. Strukturen importerades
sedan till XCrysDen för att kontrollera att ingen av atomerna från HAp- eller magnesium-
lagret låg för nära varandra. För �era lager av HAp ökades gitterparametern C, höjden på
enhetscellen, till 60,0 Å.

Figur 3: Till vänster och höger: HAp1:s placering över magnesiumytan innan första beräkning
från olika synvinklar. I mitten ses systemets kon�guration ovanifrån.

Tjockleken på HAp-beläggningen simulerades även för att undersöka dess påverkan på inter-
aktionen med magnesiumytan. HAp1 simulerades med två respektive tre lager ovanpå ytan.
Endast HAp1 användes i dessa simuleringar. Strukturen för varje lager var identisk med det
enstaka HAp-lagret därx- ochy-koordinaterna behölls oförändrade medanz-koordinaterna
justerades för att simulera �era lager ovanpå varandra. Varje lager separerades iz-led med
ett avstånd på 2 Å mellan de närmaste atomerna från varje system för att undvika över-
lappning och säkerställa en rimlig geometri inför beräkning.

3.1.4 Zinkdopning

För att undersöka zinklegering ersattes en av magnesiumatomerna med en zinkatom, vilket
motsvarar dopningshalt på 5,76 viktprocent zink. Detta är nära en experimentellt studerad
legering med 6 viktprocent zink, som uppvisar en god biokompatibilitet och ökat korro-
sionsmotstånd jämfört med rent magnesium [35]. Tre olika input�ler konstruerades, där
zinkatomen placerades på olika positioner i strukturen. Detta motsvarar tre alternativa
kon�gurationer som representerar olika sätt för ytan att interagera med HAp som kan ses
i �gur 4.
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Figur 4: Zinkdopningar på magnesiumytans översta lager. Zinkatom i grön färg. Längst till vänster
har zink positionen 235, i mitten 225 och till höger 115.

För att avgöra vilka magnesiumatomer som skulle bytas ut användes �gur 5. I �guren ses
tre bindningar mellan HAp-molekylen och magnesiumytan, två Mg-O och en Mg-Ca. De
magnesiumatomerna som byttes ut mot zink var en av atomerna med Mg-O bindning, en
med Mg-Ca bindning samt en magnesiumatom utan bindning.

3.1.5 Mg(OH) 2-HAp

För att modellera Mg(OH)2�HAp-systemet användes en magnesiumstruktur med ett ytskikt
av magnesiumhydroxid. Strukturen utgjordes av fem lager magnesiumatomer iz-led och
3 � 3 atomer i x- och y-led, likt tidigare beskrivna strukturer. Det yttersta lagret i z-led
omvandlades genom att hydroxidgrupper placerades 2 Å över samtliga nio magnesium-
atomer på ytan. HAp-molekylen placerades därefter ovanför hydroxidlagret så att den lägsta
atomen i HAp positionerades 2 Å ovanför den högsta atomen från Mg(OH)2-strukturen. Likt
tidigare struktur hölls de tre lägsta lagren av magnesium �xerade under beräkning, medan
de andra atomerna läts relaxera. Beräkningar utfördes både med och utan dipolmoment i
HAp-strukturen.

3.2 Simuleringsmiljöer

För att skapa en mer realistisk beskrivning av systemen simulerades ovanstående system i
olika miljöer. Inledningsvis användes vakuum för att göra en grundberäkning i ett isolerat
system utan yttre påverkan. Därefter utfördes beräkningarna i en vattenliknande miljö för
att efterlikna biologiska vätskors polaritet och interaktioner. Slutligen testades även HAp
med en simulerad kroppsvätska (simulated body �uid, SBF) för att efterlikna den joniska
sammansättningen i kroppsvätskor.

3.2.1 Environ, miljö med vatten

För att använda Environ i en Quantum ESPRESSO-beräkning inkluderas ett särskilt
Environ-paket i indata�len. I Environ-paketet angavs vilken typ av omgivning som skulle
simuleras: i detta fall användes Environ 'type: water' för att simulera en vattenmiljö. En-
viron är en extern modul i QE som användes för att simulera solvens- och elektrostatiska
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e�ekter. Environ-paketet gjorde det möjligt att inkludera e�ekterna av vatten utan att
behöva lägga till individuella vattenmolekyler i skriptet.

Eftersom HAp2 har ett dipolmoment påverkade det beräkningarna i en vattenmiljö vilket
kunde leda till att de inte konvergerade. Därför användes endast HAp1 för vidare beräk-
ningar i vattenmiljöer. Samtliga tidigare nämnda strukturer analyserades i en vattenmiljö
för att se om det blev skillnader i energinivåerna. Alla strukturer lyckades inte konvergera,
vilket kan ses i resultatdelen.

3.2.2 Simulated body �uid

Eftersom materialet förväntas användas som implantat undersöktes det hur ytan reagerade
i simulerad kroppsvätska. SBF innehåller �era olika joner i varierande koncentrationer [64],
men i denna studie förenklades systemet genom att endast innehålla natriumjoner, Na+ ,
och kloridjoner, Cl� . Beräkningar genomfördes för tre olika fall: ett med endast Cl� , ett
med endast Na+ och ett med båda jonerna samtidigt. Först gjordes beräkningarna i vakuum
med syftet att använda resultaten till senare beräkningar i vattenmiljö. Jonerna placerades
ovanför en redan relaxerad MgHAp-yta från tidigare beräkningar, eftersom fokus låg på
att studera hur ett färdigt implantat reagerar i en miljö med joner. Tre olika avstånd
mellan HAp och jon(er) testades i vakuum: 1,5 Å, 2,0 Å och 2,5 Å. Då inga betydande
skillnader i resultaten kunde hittas, valdes startavståndet 2,0 Å i fortsatta beräkningar.
Två olika bindningsenergier beräknades för varje system, energin mellan Mg och HAp,
samt bindningsenergin mellan HAp och jonen/jonerna.

3.3 Beräkningar

Skripten som användes för beräkningarna skapades manuellt och hanterades via komman-
don i en Linux-terminal. Därefter gjordes vissa justeringar i geometrin för att anpassa
systemet för olika simuleringsmiljöer och för visualisering. Vissa delar av beräkningarna
använder sig av så kallade inversa k-rummet, som beskrivs med ett nät av k-punkter. För
att balansera noggrannhet och beräkningskostnad användes ett6� 6� 1 k-nät vilket innebär
att elektronernas tillstånd i det reciproka rummet beräknades med ett rutnät av6 � 6 � 1
punkter. Tätheten på ett k-nät avgör noggrannheten i resultatet.

För varje ny struktur konstruerades först ett skript för att uppnå en förenklad konvergens.
Detta skript använde en struktur med2� 2� 1 k-punkter, mindre strikta konvergensvillkor
och högre energitröskel. Mindre strikta konvergensvillkor innebär att systemet använde
större toleranser för att uppnå konvergens vilket gjorde att beräkningarna lättare kunde
avslutas men att resultaten inte var lika noggranna. En högre energitröskel innebär att
större förändringar i energi mellan iterationerna accepterades innan systemet ansågs vara
konvergerat.

Syftet med dessa första beräkningar är att få en första uppskattning av systemets energi
och geometri, vilket underlättar för QE att senare göra mer exakta beräkningar. Efter kon-
vergens användes de optimerade koordinaterna som indata i ett nytt skript med6 � 6 � 1
k-punkter, striktare konvergensvillkor och lägre energitröskel. När bindningsenergierna be-
räknades hade alla involverade beräkningar för en struktur samma k-värden, konvergens-
villkor och energitrösklar.

Parametrar och begränsningar för beräkningarna justerades för att uppnå konvergens med
en acceptabel felmarginal för alla strukturer. Optimeringen genomfördes tills beräkning-
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arna konvergerade till ett energivärde inom ett intervall på 5�10 meV. För beräkningarna
i vakuum uppnåddes en mycket lägre konvergens, långt under detta intervall, medan de
system i simulerade vattenmiljöer som konvergerade uppnådde en konvergens runt 1 meV.

Bindningsenergierna beräknades genom att totalenergierna för de separata delarna subtra-
herades från totalenergin för det sammansatta systemet enligt ekvation (10).

3.4 Visualisering av systemen

För att visualisera de konstruerade systemen användes programmet XCrysDen. XCrysDen
gör det möjligt att få en tredimensionell bild av de indata- och utdata�ler som användes och
genererades i QE. Det användes för att ta fram bilder av systemen från olika vinklar, vilka
visas i rapportens metod- och resultatavsnitt. Med hjälp av XCrysDen kan atomavstånd
kontrolleras och eventuella atomöverlappningar identi�eras. Om en indata�l innehåller över-
lappande atomer eller alltför korta avstånd mellan atomerna �nns det en hög sannolikhet
att beräkningarna inte konvergerar. I �gur 3 visas en indata�l visualiserat i XCrysDen där
det tydligt framgår att de två separata systemen inte överlappar.

I XCrysDen �nns det även en funktion som visualiserar laddningstätheten i de simulerade
systemen. Detta möjliggör analys av var elektroner tenderar att samlas, vilket kan ge insikt
i om det �nns bindningar mellan strukturerna. Laddningstätheten genererades med hjälp
av QE och exporterades i.xsf-format som XCrysDen sedan kan läsa in. Beräkningen i
QE genomfördes med en SCF beräkning för varje enskild struktur samt hela systemet.
Därefter utfördes en analys där laddningstätheterna från de separata SCF-beräkningarna
jämfördes med den för hela systemet. I XCrysDen är det möjligt att välja vilken nivå av
laddningstäthet man vill visualisera. Väljs 0,01 e� /Å 3 innebär det att programmet visar
alla punkter i det tredimensionella rutnätet där laddningstätheten är det.

3.5 Avgränsningar

För att begränsa konvergensvillkoren sattes gränsvärden för när ett system ansågs vara
konvergerat. Dessa gränsvärden omfattade förändringen av den totala energin, den totala
kraften på kärnorna samt förändringen av elektronenergin i systemet. Förändringen av den
totala energin i systemet speci�cerades till10� 6 Ry och den totala kraften angavs till10� 5

Ry. Konvergensvillkoret för elektronenergin varierade mellan10� 4 Ry och10� 5 Ry beroende
på hur väl beräkningen konvergerade i QE.

För både vakuum- och vattenmiljöer angavs värden för den kinetiska energitröskeln för plan-
vågsbasen och laddningstätheten. Dessa de�nierades somecutwfcoch ecutrho och åter�nns
i appendix. För beräkningar i vakuum användes 40 Ry respektive 320 Ry. För beräkningar
i vattenmiljö höjdes dessa till 50 Ry respektive 400 Ry och för beräkningar i vatten med
joner användes 55 Ry respektive 800 Ry. En för låg energitröskel ger sämre konvergens och
mer opålitliga resultat, medan en för hög tröskel ger onödigt dyra beräkningar utan att
nödvändigtvis förbättra resultatet. Dessa värden användes därför baserat på komplexiteten
av beräkningarna.
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4 Resultat

Detta avsnitt sammanfattar de resultat som erhölls genom beräkningar med Quantum
ESPRESSO. Beräkningarna gjordes som beskrivet i metoden.

4.1 Energinivåer

I följande tabeller sammanfattas de bindningsenergier som bestämdes med hjälp av DFT.
Beräkningar som använt magnesium benämns som Mg, och om beräkningen därtill skett
med en zinkdopning skrivs det som MgZn(xyz), där x, y och z benämner koordinaterna
för den utbytta atomen som de�nierat i �gur 4. Om och vilken HAp som involverats i
experimentet skrivs med, bindestreck (� ) indikerar vilken bindning som undersökts i expe-
rimentet. Slutligen anges även om beräkningen simulerats i vatten genom su�xetH2O. För
beräkningar där det är intressant att jämföra resultatet för olika antal k-punkter anges även
detta som ett su�x. Markeringen k = X betyder att beräkningen gjordes medX � X � 1
k-punkter.

Tabell 1: Bindningsenergier mellan de olika magnesiumlegeringarna och HAp. Resultaten avrun-
das till andra decimalen för elektronvolt och första decimalen för meV/Å2.

Experiment HAp1 � E [eV] HAp1 � E [meV/Å 2] HAp2 � E [eV] HAp2 � E [meV/Å 2]
Mg-HAp -0,12 -1,0 -1,39 -11,7
MgZn(115)-HAp -0,30 -2,4 -1,54 -13,0
MgZn(235)-HAp -0,58 -4,8 -1,84 -15,5
MgZn(225)-HAp -1,01 -8,5 -1,95 -16,4
Mg(OH) 2-HAp -0,73 -6,1 -2,16 -18,1

Bindningsenergier i vakuum har beräknats för system där HAp interagerar med olika mag-
nesiumytor, som rent magnesium, magnesium med zinkdopning och magnesium med ett
yttre lager av magnesiumhydroxid. Från tabell 1 kan det utläsas att energin blir lägre när
magnesiumet dopas med zink och när det yttersta lagret av magnesiumytan är täckt av hyd-
roxidgrupper. Detta motsvarar en starkare bindning. Det framgår även att HAp1 generellt
binder svagare till ytan än HAp2.

Tabell 2: Bindningsenergier mellan rent magnesium och �era lager av HAp1. Beteckningen
(HAp) X antyder på hur många lager av HAp som har simulerats.

Experiment HAp1 � E [eV] HAp1 � E [meV/Å 2]
HAp-HAp -6,37 -53,5
HAp-(HAp) 2 -9,72 -81,6
Mg-(HAp) 2 -5,90 -49,5
Mg-(HAp) 3 -3.11 -26.1
HAp-HAp,H 2O -3,40 -28,6
HAp-(HAp) 2,H2O 0,60 5,0

Bindningsenergin i vakuum beräknades med HAp-lager som ökades till två respektive tre
lager i vakuum över en ren magnesiumyta. Endast HAp1 testades för att underlätta för
konvergens. Enligt tabell 2 så binder två lager HAp starkare till ett lager HAp än endast ett
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lager. Bindningsenergin mellan �era lager HAp och magnesiumytan visar sig även gynnsam
men tre lager av HAp har lägre bindningsenergi än två lager. I simulerad vattenmiljö med
Environ är två lager av HAp fördelaktig för bindningsenergin, medan tre lager av HAp visar
sig vara ogynnsamma.

Tabell 3: Bindningsenergier för zinkdopat magnesium i vattenmiljö beräknade med Environ-
modellen i Quantum ESPRESSO. Endast kon�gurationer med HAp1.

Experiment HAp1 � E [eV] HAp1 � E [meV/Å 2]
Mg-HAp,H2O,k=2 -7,84 -65,8
Mg-HAp,H2O,k=6 0,19 1,6
MgZn(225)-HAp,H2O,k=2 -5,09 -42,7
MgZn(225)-HAp,H2O,k=6 0,52 4,4

Resultaten av beräkningar i vattenmiljö, simulerad med Environ-modellen redovisas för
system med HAp1 i tabell 3. Endast HAp1 visas då HAp2 har en dipol vilket gjorde det
svårare för beräkningarna att fungera. Endast en zinkdopning konvergerade vid vatten-
simulering med Environ. Rent magnesium och HAp uppnådde en konvergensnivå på 0,1
meV medan Mg-Zn-225 uppnådde en konvergensnivå på 1 meV. Mg-Zn-235 och Mg-Zn-115
lyckades endast konvergera till 1 eV vilket är en otillräcklig nivå för att dra slutsatser om
bindningsenergier och uteslöts därmed från arbetet. Mg-OH lyckades inte med den första
iterationen i QE vilket gjorde att den uteslöts.

Tabell 4: Bindningsenergier för magnesium med joner i systemet. Endast kon�gurationer med
HAp1.

Experiment HAp1 � E [eV] HAp1 � E [meV/Å 2]
MgHAp-Na+ -9,23 -77,5
MgHAp-Cl � 1,24 10,4
MgHAp-NaCl -3,49 -29,3
Mg-HApNa+ -6,99 -58,7
Mg-HApCl � 0,42 3,5
Mg-HApNaCl -3,56 -29,9
Mg-HAp-NaCl,k=2 -3,62 -30,4
Mg-HAp-NaCl,k=6 -3,60 -30,3
Mg-HAp-NaCl,H2O,k=2 0,47 4,0
Mg-HAp-NaCl,H2O,k=6 0,38 3,2

I tabell 4 presenteras resultaten från beräkningar med joner i vakuum och i vatten. Från
resultaten framgår det att Na+ stärker bindningen mellan magnesium och HAp, medan Cl�

försvagar bindningen. Beräkningarna med endast Cl� eller Na+ i vattenmiljö uteslöts då
ingen av beräkningarna konvergerade till en acceptabel nivå.

4.2 Strukturer efter konvergens

Efter att nya koordinater har genererats för varje beräknad struktur granskades atomernas
positioner i XCrysDen för att analysera förändringar i systemets geometri. I följande avsnitt
går det att se bindningar mellan strukturerna men dessa motsvarar inte alltid faktiska
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Figur 5: HAp1 över magnesium före, till vänster, och efter konvergens, höger. Som tidigare nämnt:
kalcium (blå), syre (röd), fosfor (gul) och väte (vit).

kemiska bindningar. När två atomer är tillräckligt nära varandra antar XCrysDen att det
�nns en bindning mellan dem och målar upp detta utan att det är en faktisk bindning mellan
dem. De tre lägsta lagren av magnesiumstrukturen hölls �xerade under alla beräkningar
vilket innebär att de strukturellt inte ändrades och därför uteslöts helt från �gurerna. I �gur
5 syns strukturen av HAp1 adsorberad på en magnesiumyta både före och efter konvergens.

Efter konvergens syns det att två kalciumatomer i HAp1 be�nner sig närmare magnesium-
ytan än innan konvergens samtidigt som en kalciumatom har vandrat uppåt iz-led. Med
XCrysDen beräknades avståndet mellan kalciumatomen och den närmaste magnesium-
atomen innan och efter konvergens. Efter konvergens i �gur 5, be�nner sig den lägsta
kalciumatomen 3,0 Å från den närmaste magnesiumatomen iz-led. Innan konvergens är
detta avstånd ungefär 3,9 Å.

Efter konvergens ser det ut som att det �nns en bindning mellan en magnesiumatom och
en kalciumatom. Det ser även ut att �nnas bindningar mellan två magnesiumatomer och
syreatomer men som tidigare nämnt ritar XCrysDen upp bindningar om atomer kommer
tillräckligt nära, vilket inte alltid betyder att det �nns en bindning där. Positionerna för syre-
väte- och fosforatomerna har inte ändrats mycket efter optimeringen. Magnesiumatomerna
har dock för�yttats, främst i z-led, men även ixy-planet.

Närvaron av en zinkatom i magnesiumytan påverkar atomernas positioner på ett liknande
sätt. I �gur 6 framgår det att zinkdopning i position 115 ger ett system som liknar kon�-
gurationen i �gur 5 efter konvergens. I denna struktur har samma kalciumatomer rört sig
nedåt längsz-axeln medan en av dem har för�yttats uppåt. Efter konvergens är avstån-
det mellan den lägsta kalciumatomen och den närmaste magnesiumatomen 3 Å vilket är
oförändrat jämfört med systemet utan zinkdopning. Det är även värt att notera att bind-
ningsenergin mellan HAp1 och magnesium med zink placerad i position 115 är den högsta
bland alla dopade system, vilket indikerar den svagaste bindningen.
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Figur 6: HAp1 över magnesium (grå atomer) med en zinkatom (grön) placerad på olika positioner:
115, 235 och 225. Översta raden visar strukturerna uppifrån medan nedersta raden visar samma
kon�gurationer snett från sidan.

I position 235 i �gur 6 syns ett liknande mönster som position 115, då samma atomer har
rört sig nedåt och uppåt. Den stora skillnaden är att det ser ut som att zinkatomen har tre
bindningar med tre magnesiumatomer under sig vilket indikerar att zinkatomen är närmare
magnesiumatomerna i denna koordination än i andra positioner. I denna position ligger den
lägsta kalciumatomen närmast en zinkatom i magnesiumytan, avstånden i z-led mellan dem
är 2,9 Å.

Position 225 har den lägsta bindningsenergin, alltså starkast bindning, av alla dopningar
enligt tabell 1. I �gur 6 framgår det att atomerna i HAp 1 har rört sig längre bort från
magnesiumytan men att strukturen i HAp1 ser mer kompakt ut. Återigen är den lägsta
kalciumatomen 3 Å från den närmaste magnesiumatomen.

I �gur 7 åter�nns strukturerna före och efter konvergens för beräkningarna i SBF. Efter
konvergens är strukturen tydligt annorlunda beroende på vilken jon som är närvarande.
Na+ går ner i HAp-ytan och påverkar HAp:s struktur relativt lite jämfört med hur Cl �

ändrar strukturen. Kloridjonen går också initialt ner i HAp-ytan men går upp igen och
drar då med en kalciumatom upp ur strukturen. Slutstrukturerna styrks av de beräknade
bindningsenergierna i tabell 4, vilka tyder på att Na+ stabiliserar systemet och Cl� de-
stabiliserar det. När båda joner är närvarande ändras inte strukturen markant. Jonerna har
rört sig från varandra och närmare HAp-ytan jämfört med startläget. I �gurer 7e och 7f kan
det uppfattas som att skillnaden i struktur före och efter konvergens är stor, detta är inte
fallet. Strukturen i �gur 7f har roterats moturs sett uppifrån för att tydligare visualisera
det ökade avståndet mellan jonerna.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f )

Figur 7: MgHAp-ytor med en eller �era joner närvarande, före konvergens till vänster och efter
konvergens till höger. (a) och (b) en Na+ -jon. (c) och (d) en Cl� -jon. (e) och (f ) en Na+ -jon
och en Cl� -jon.
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